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STRESNE A OPLASTOVACIE TRAPEZOVE PROFILY

Trapéz T-8

nominalna celkova Sirka  uZ.krycia hribka hmotnost hmotnost

Sirka (mm) (mm) Sirka (mm) (mm)  (kg/m’) pozink (kg/m?) LPL

0,5-8 1000/1250 94011170  920/1150 0,50 4,27 4,34
0,55 4,70 -
0,60 5,13 5,22
0,63 5,38 5,48
0,70 5,98 6,09
0,75 6,40 6,52
0,80 6,83 6,96
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Trapéz T-12
nominalna celkova Sirka  uZ.krycia hribka hmotnost hmotnost
Sirka (mm) (mm) Sirka (mm) (mm)  (kg/m’) pozink (kg/m?) LPL
0,5-8 1000/1250  890/1130  858/1072 0,50 4,46 4,54
0,55 4,91 -
0,60 5,36 5,45
0,63 5,62 5,73
0,70 6,25 6,36
0,75 6,96 6,82
0,80 7,13 7,27
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Trapéz T-18

nominalna celkova Sirka  uz.krycia hriabka hmotnost hmotnost

Sirka (mm) (mm) Sirka (mm) (mm) (kg/m?) pozink  (kg/m?) LPL

0,5-8 1000/1250 87011150  840/1120 0,50 4,39 4,46
0,55 4,32 -
0,60 5,27 5,36
0,63 5,52 5,62
0,70 6,14 6,25
017-5 615-7 6,70
0,80 7,01 7,14
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Trapéz T-35
dizka nomindlna celkova Sirka  uZ.krycia hribka hmotnost hmotnost
(mm)  Sirka (mm) (mm) Sirka(mm)  (mm)  (kg/m’) pozink (kg/m?) LPL
0,5-8 1000/1250  850/1060 828/1035 0,50 4,75 4,83
0,55 5,22 -
0,60 5,70 5,80
0,63 5,98 6,09
0,70 6,64 6,76
0,75 7,11 7,25
0,80 7,58 7,73
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Trapéz T-50

dizka nominalna celkova Sirka  uz.krycia hribka hmotnost hmotnost

(mm)  Sirka (mm) (mm) Sirka (mm) (mm)  (kg/m’) pozink (kg/m?) LPL
0,512 1000/1250  820/1025

0,55 5,51 -
0,60 6,02 6,12
0,63 6,31 6,43
0,70 7,02 7,14
0,75 7,51 7,65
0,30 8,01 8,16
1,00 10,03 10,20
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Trapézové profily su vyrabané tvarovanim za studena z kontinualne Ziarom pozinkovaného
ocelového plechu z uhlikovej ocele podla EN 10 147, preferovane v akosti FeE ,5,G a FeE3,50G +Z,49

s lakoplastovous povrchovou Upravou polyester (SP) 25/15 um alebo Fe E ,5,G a FeE;5oGD + Z,55

bez dalSej povrchovej Upravy.



